PAGEL

PROPRIETATI DOMENII DE UTILIZARE

e EH1 este un material plastic bicomponent * grund pentru sisteme de acoperire pe baza
pe baza de rasina epoxidica de rasini epoxidice pe beton, mortar si otel

e EH1 este un material fara umplutura, « sigilarea straturilor suport pe baza de ciment,
nepigmentat si fara solvent de exemplu in hale industriale, ateliere,

. N . . arkinguri, etc.
e EH1 este un material cu vascozitate redusa P 9

si cu o activitate capilara foarte intensa » consolidarea suprafetelor de beton sau mortar
e EH21 patrunde in porii si capilarele cele mai » strat de aderenta pentru acoperiri, in special
fine si prin aceasta realizeaza o aderenta in cazul unor straturi suport cu diferite
foarte puternica la stratul suport capacitati de absorbtie
e EH1 este utilizabila pe suprafete de beton, = acoperire de suprafata pentru obtinerea unor
mortar sau metal suprafete usor de curatat

e EH1 serveste ca liant pentru mortare
epoxidice cu agregat corespunzator

* EHA1 intarita este stabila fata de apa, apa de
mare si apa reziduala, precum si fata de
numeroase baze, acizi diluati, solutii saline,
uleiuri minerale, lubrifianti, numerosi solventi

La actiunea razelor ultraviolete este de
asteptat o ufloara modificare de culoare
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DATE TEHNICE

TIP EHL
Culoare transparent, usor galbui
Raport de amestecare in greutate 2:1
Densitate

g/cm? 1,10

(23°C/50% umiditate relativa)
Vascozitate

la10°C mPas cca. 1000-1500
la 20°C mPas cca. 500-700
Durata de lucru la10°C min cca. 60-75
la 20°C min cca. 45
la 30°C min cca. 20-30
Punere sub sarcina la 10°C dupa h 24-36
la 20°C dupa h 10-20
:'::;‘g%“mp'et la20°C  dupad 7
Temperatura minima de
aplicare pe stratul suport °C 0
Consum
Grund (functie de stratul suport) g/m? 300-500
Impermeabilizare (2 straturi) g/m? 600-800
Acoperire de suprafata g/m? 250-400

Substanta solida % 100
Rezistenta la tractiune > ruperii betonului

Atentie: Toate datele experimentale specificate sint valori de referinta, determinate
in unitatile noastre din Germania. Valori determinate in alte unitati pot fi diferite.

Livrare: ambalaje de 1, 12, 20 kg

Depozitare: in ambalajele originale, la loc uscat,
ferit de inghet si racoros

Durata de

depozitare: 12 luni in ambalaje inchise

Clasa de periclitate: Materialul nu este periculos.

PUNERE IN OPERA

STRATUL SUPORT: trebuie curatat foarte atent, parti-
le neaderente se vor indeparta prin sablare cu nisip,
bile sau apa sub presiune. O rezistenta la tractiune de
1,5 N/mm? (in medie) trebuie sa fie asigurata. Umidita-
tea betonului la suprafata nu trebuie sa fie mai mare
de 4%. Temperatura stratului suport trebuie sa fie cu
cel putin 3°C mai mare decat temperatura punctului
de roua din zona respectiva. Stratul suport ce urmeaza
a fi protejat, trebuie sa fie asigurat impotriva
ascensiunii capilare a umiditatii.

AMESTECAREA: Componentele A (raflind) si B (inta-
ritor) sunt livrate in cantitatile corespunzatoare rapor-
tului de amestecare (in afara de livrarea in butoaie).
intaritorul B se toarna in intregime Tn componenta A
(raflind); intregul amestec se amesteca foarte bine cu
un agitator mecanic cu max. 300 rotatii/minut; ameste-
carea dureaza pana ce amestecul devine omogen
(cca. 5 minute).

Dupa omogenizare, se toarna amestecul intr-un vas
curat si se mai agita inca o data cu grija. Temperatura
celor doua componente trebuie sa fie la inceputul
amestecarii de min. 15°C.

PUNEREA IN OPERA: EH 1. se aplica cu o rola si se
distribuie uniform pe toata suprafata. Daca este nece-
sar, pe suprafata grundului proaspat aplicat, se poate
presara nisip cuartos uscat la foc (granulatie 0,1-0,3 mm).
in cazul unor denivelari mai pronuntate, se poate adauga
la EH1 nisip cuartos (cu o granulaie de 0,1-0,4 mm)
n proportie de 35-45%. Aplicarea se va face in acest
caz cu gpaclul.

INTARIREA: La aplicarea rasinilor sintetice, pe langa
temperatura mediului ambiant, o importanta deosebita
o0 are temperatura stratului suport; la temperaturi sca-
zute, reactiile chimice sunt incetinite; in mod core-
spunzator se lungesc timpii de prelucrare ulterioara,
de punere sub sarcina si de intarire completa; conco-
mitent se mareste consumul prin vascozitatea marita.
La temperaturi ridicate reactiile chimice se accelerea-
za, astfel incat timpii mentionaii mai sus se scurteaza.
La aplicari ale materialului in aer liber, trebuie avut gri-
ja, ca dupa aplicare, materialul sa fie ferit timp ceva
mai indelungat de umezeala; la actiunea prea timpurie
a umezelii asupra materialului se poate ajunge la inal-
bire si/sau la o suprafata lipicioasa care va influenta in
mod considerabil legatura cu straturile ce ar mai trebui
aplicate si care eventual ar necesita indepartarea prin
sablare. Materialul care se gaseste sub stratul care a
venit in contact cu umezeala se va intari insa perfect.

CURATIREA SCULELOR: Sculele se curata dupa
fiecare ciclu de lucru cu EH PAGEL-VERDUN-
NUNG sau alt solvent similar.

ATENTIE: Grunduirea sau impermeabilizarea isi ating
proprietatile, de indata ce, dupa intarire se realizeaza
o suprafata lucioasa uniforma, sau in cazul in care,
suprafata a fost presarata cu nisip, nu se observa nici
o suprafata lucioasa.

COMPORTAMENT FIZIOLOGIC sl MASURI DE
PROTECTIA MUNCII: in stare intarita rasina nu pre-
zinta nici un fel de pericol. Se va evita contactul rasinii
epoxidice neintarita cu pielea (manusi); zonele venite
n contact cu rasina se vor spala cu mult sapun si apa.
In stare neintarita, componentele rasinii nu au voie sa
ajunga in canalizare, in ape curgatoare sau statatoare
sau in pamant.

Datele prospectului, consiliile tehnice si alte recomandari se bazeaza pe lucrari numeroase de cercetare, precum si pe experienta noastra. Totusi ele nu sunt angajante si nu scutesc clientul de incercarea
aptitudinii materialelor si a tehnologiei pentru scopul propus de utilizare. Datele experimentale indicate au fost determinate la 20 °C. Este vorba de valori si analize medii. La livrare pot aparea abateri.

Serviciile noastre de consilii tehnice va stau oricand la dispozitie.
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